PE L

Germany
Expertise: 1904433-01-30-01b Datum / Date: 2019-06-03
Auftraggeber: BWF Tec GmbH & Co.KG
Bahnhofstr. 20 89362 Offingen
Auftrag: Untersuchung von Materialien
Schreiben vom/am 2019-05-09 Eingangsdatum: 2019-05-13
Priifgegenstand: Textilprobe
Royal: A Fb. 0119 gelb, B Fb. 0128 rot, C 0148 schwarz
Untersuchungsergebnisse:
Verfahrensbeschreibung und Einzelergebnisse auf den nachfolgenden Seiten.
Parameter Einheit Ergebnis* Material |Befund
Parameter Unit Result* Material | Raling
Schwermetalle migrierbar, gesamt mg/kg |SEP MP o+

Bewertungsschliissel:

0 = Anforderungswerte eingehalten
1 = Weitere Prufungen (Einzelmaterialpriifungen) fur eine Entscheidungsfindung erforderlich
2 = Anforderungswerte nicht erfallt

- = Priifung bei vorliegender Materialart nicht relevant bzw. entsprechende Materialien nicht vorhanden

Anmerkungen:

n.n. = nicht nachweisbar, MP = Mischprobe, EP = Einzelprobe, SEP = siehe Einzelprifungen

* Bei Mischproben (MP) beziehen sich angegebene Werte auf den Gesamtgehalt der Mischprobe. Bei Werten mit
vorangestelltem Verhaltniszeichen ist der Gehalt jeder einzelnen Komponente der Mischprobe geringer als der

angegebene Wert.

** fur trockene, brichige, staubférmige oder geschmeidige Spielzeugmaterialien nach DIN EN 71-3.
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Dr. I. Anderie™

(Abteilungsleitung / Department Management)
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Dr. K. Schulte
(Institutsleitung / Managing Director)
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Germany

Expertise: 1904433-01-30-01b Datum / Date: 2019-06-03
Dr. Anderie
Anhang zu Expertise 1904433-01-30-01
Einzelergebnisse der untersuchten Proben
Parameter Material Ergebnis* Einheit | Befund
< 1,0 Aluminium
< 1,0 Antimon
< 1,0 Arsen
< 1,0 Barium
< 1,0 Bor
< 1,0 Cadmium
< 1,0 Chrom llI
< 0,2 Chrom VI
o . < 1,0 Kobalt -
Schwermetalle migrierbar, gesamt 1: (A), (B), (C) < 1.0 Kupfer mg/kg 0
<1,0Blei
< 1,0 Mangan
< 1,0 Quecksilber
< 1,0 Nickel
< 1,0 Selen
< 1,0 Strontium
<1,0 Zinn
< 1,0 Zink
Kiirzel |Deutsch Kiirzel | Deutsch Kiirzel |Deutsch Kiirzel |Deutsch
AB Absatz GZ Gummizug oL Qberleder SO Schle
BS Brandschle HK Hinterkappe OM Obermaterial S Schnirése
BSL Brandsohlenleder HZ Holz PNR Prifung nicht relevant SOL Schlenleder
DF Deckfleck KHK ein direkter Hautkontakt | PP Pappe SR Sohlenrand
DKN Druckknopf KK Kunststoff kompakt PT produkttypisch 10 Schurwolle
DSL Decksohlenleder KN Knopf RSV Reillverschluss syn. synthetik
DSM Decksohlenmaterial | KO Kork RSV-AD | Reiflverschlussabdeckung |TX Textil
EB Einfassband KV Klettverschluss SB Schnirband VK orderkappe
FFL Fersenfutterleder LE Leder SBL Schnurbandleder ZB Zierband
FFM Fersenfuttermaterial [MHK | mit direktem Hautkontakt | Schl Schlaufe ZM Zwischenmaterial
FL Futterleder MS Metallschlaufe SE Sohleneinsatz ] Zehensteq
|FM Futtermaterial NAD Nahtabdeckung SM Schaumstoff ZWM | zu wenig Material
GP ganzes Produkt SN Schnalle

Untersuchungsverfahren:
Aufgefiihrte Priifmethoden sind Bestandteil der Laborakkreditierung (D-PL-14150-01-00)

Kurzbezeichnung:

Bestimmung von migrierbaren Schwermetallen in Spielzeug
DIN EN 71-3: 2013 + A3:2018
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